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Werkstoffe Vcunbeschich Unbes- d,
tet [m/min] chichtet é
Stahl < 700 N/mm? 100 130 u] Tisi (BQ) "} d M}E ) T~
3 =

7

L]
Stahl > 700 N/mm? 80 100 - L] Tisi (BQ) A
Nichtrostende Stihle 50 70 o u Tisi (BQ)
Gusseisen 60 100 1] u Tisi (BQ) |
Kupfer 130 160 o ] Solo (DA)
Messing - Bronze 140 190 | | o Solo (DA) /
Aluminium 200 350 o [ ] Solo (DA) N 4
Gold - Silber 140 180 ] ] Solo (DA) - oo
Platin - Palladium - 35 - o Solo (DA)
Superlegierungen - 40 ] Trio (PO)
Titan 40 60 L] L] RICO (ZB)

nicht geeignet - geeignet @ sehr geeignet M g
Toleranzen T

d=D P d:-0.05/-0.10  D:hs b
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Art. n° d e* z U“Pbe§Ch~ / tet und beschichtet 7~
) o ) . P ) ) e 7 (Siehe Seite 314) /
118-2d1.00e# ## 1.0 0.10-0.30 3 P
T
118-2d1.50e# ## 1.5 0.15-0.50 3 Z/ é Z é
118-2d2.00e### 2.0  0.40-0.75 5 Z AR ZZ 23-6 Z
118-2d3.00e#.## 3.0 0.50-1.00 5 ///////////////é ;//////%
118-2d4.00e# ## 40 0.75-2.00 5 2 -, é;/ 4// 7 /é
118-2d5.00e# ## 50  1.00-2.50 5 A<y -CY
v~ wm
118-2d6.00e# ## 6.0 1.00-3.00 5 2 0
118-2d8.00e# ## 8.0 1.50-4.00 5 7 //////Z 7/////////2
118-2d10.00e###  10.0  2.00-5.00 5 é )\o 22 Y . Z
118-2d12.00e#4#  12.0  2.50-6.00 5 Z » /(/) S /i Z/ /ﬁ;}i . ///
118-2d15.00e#4# 150  3.00-7.00 5 oy
6 Z 7

118-2d20.00e# ## 20.0 4.00-8.00 ZCARBZ
* e: erhéltliche Dicke: alle 0.1 mm é///////// %
* Preise fir hichtungen: kontaktieren Sie uns! v
U':neesii Ses%:?iihtcettei Vg\IZrkzgugtazj 6tj:eiteSIIZr:J, fS(Jgen Sie den 2-stelligen Beschichtungscode an die Artikelnummer an //// 7//

] Bestellung [_] Angebotsanfrage

Abmessungen : Winkel : Beschichtungen:
d: e: d,: L [] 60 [_] Unbeschichtet
D: L: Z: [ ] Andere: [] Beschichtet*:
Schnitt : Werkstoffe zum spanen : Menge: Bestellungs-Nr. :
[_] rechtschneidend

D linksschneidend

Stempel des Unternehmens & Datum : Kontakt Person :

* Ohne weitere Angaben wird die am besten angepasste Beschichtung empfohlen



